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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Технология и управление качеством в производстве полимерных изделий
    Цель программы:   Повышение квалификации руководителей и специалистов предприятия по переработке полимеров и эластомеров
Категория слушателей – руководители и специалисты предприятия
Срок обучения - 72 часа (час., нед., мес.)

Режим занятий - 8 часов в день ( час. в день)

	№

п/п
	Наименование разделов и дисциплин
	Всего часов
	В том числе:
	Формы контроля

	
	
	
	Лекции
	Практические занятия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Основные понятия в технологии пластмасс. Специфика полимерного состояния вещества. Молекулярная масса полимеров. Структурообразование в полимерах. Фазовые и физические состояния полимеров. Способы проведения полимеризации. Понятие сополимеризации и ее практическое значение. 
	4
	4
	
	

	2
	Реология полимеров. Основные аксиомы реологии полимеров. Текучесть термопластичных полимерных материалов. Кривая течения. Реологические свойства расплавов полимеров, изменение вязкости от температуры, разветвленности макромолекул скорости сдвига и давления, влажности и т.п. Связь реологических характеристик со структурой полимерного материала, температурой, интенсивностью деформационных воздействий. Практическое значение параметров  текучести.
	6
	6
	
	

	3
	Технологические свойства пластических масс и методы их оценки. Связь технологических свойств термопластов с их структурой. Изменение свойств полимеров в процессе хранения, переработки и эксплуатации (температурная усадка, температурный диапазон эксплуатации, деструкция, ударная прочность) изделий. Деструкция полимеров при неправильной переработки (повышенное давление, температура). Теплофизические свойства термопластов, их влияние на поведение материала в процессе литья под давлением.
	8
	8
	
	

	4
	Марочный ассортимент термопластов, перерабатываемых литьем под давлением. Безопасность человека при работе с термопластами, воздействие термопластичных полимеров на окружающую среду.
	4
	4
	
	

	5
	ПЭНД, ПЭВД, ПП, ПЭТФ, полистирол, поликарбонат, ПММА, АБС-пластик, SAN- пластик:
- физико – химические свойства полимеров и основные области применения; 

- влияние способов производства полимера на свойства получаемого полимера;

- связь молекулярных и структурных характеристик полимеров с их свойствами; 

- перспективные композиционные материалы: 

         -композиции на основе полиолефинов, свойства, области применения, перспективные материалы на основе полиолефинов;

         - перспективные композиционные материалы на основе полистирола (сополимеры стирола с ММА, акрилонитрилом, (-метилстиролом и др. мономерами; улучшение ударной прочности полистирола;
         -применение модифицирующих добавок  для изменения свойств полимеров  (показателя текучести, ударной прочности, термостойкости, морозостойкости, а также улучшения внешнего вида изделия и т.д.) и облегчения процесса их переработки. Влияние модифицирующих добавок на свойства  композиции.  
	16
	16
	
	зачет

	6
	Взаимосвязь физических характеристик полимеров с параметрами переработки полимеров (в частности с температурой, давлением) и качеством изделий. Влияние технологических параметров переработки на форму, размеры надмолекулярной структуры и свойства полимеров. Технологические параметры процесса литья под давлением  и их связь с технологическими свойствами материалов и свойствами изделий.
	8
	8
	
	

	7
	Практическое занятие. Оценка качества и свойств полимеров по паспорту сырья Практическое занятие. Оценка реологических свойств термопластов по кривым течения.

 Практическое занятие.  Определение показателя текучести расплава, определение термостабильности полимера, оценка формуемости термопластов, определение усадки литьевых изделий, определение ударной прочности полимерных материалов, расчет температуры переработки полимеров по показателю текучести расплава полимера.

Практическое занятие. Сопоставление различных методов испытаний: DIN, ASTM, ГОСТ и т.д.
	26
	
	26
	зачет

	 
	Итого:

	72

	46
	26
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т. 8-(843)-231-40-74

8-(987)-298-00-09
